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Приложение

к рабочей программе учебной дисциплины

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок

(прием 2016 года)

по заочной форме обучения

2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	90

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
	16

	в том числе:
	

	      практические занятия
	6

	Самостоятельная работа обучающегося (всего)
	74


Форма промежуточной аттестации по дисциплине:                                                                                   

2 курс – дифференцированный зачет.
2.2. Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения)
	Коды профессиональных компетенций ФГОС СПО (ПК и ОК) и компетентностей МК ПДНВ (К)
	Наименование разделов (тем) учебной дисциплины
	Объем времени, отведенный на освоение учебной

дисциплины. Макс/обязательная/самост.

Учебная нагрузка, часах

	ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3, ОК 1-10, К
	Раздел 1. Производство черных и цветных металлов
	6/0/6

	
	Раздел 2. Основы металловедения и термической обработки
	62/14/48

	
	Раздел 3. Неметаллические материалы
	10/0/10

	
	Раздел 4. Методы обработки материалов
	12/2/10

	Всего:
	90/16/74


2.3. 
Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объем 

часов
	Уровень освоения


	Раздел 1. Производство черных и цветных металлов
	6/0/6
	

	Тема 1.1 Производство чугуна 

ПК 1.1, 1.2, ПК 1.14 (К 9), ОК 1, ОК 3
	Самостоятельная работа:
	2
	

	
	1.
	Устройство доменной печи. Продукция доменного производства. Доменный процесс.
	
	

	Тема 1.2 Производство стали
ПК 1.1, 1.2, ПК 1.14 (К 9), ОК 1, ОК 3
	Самостоятельная работа:
	2
	

	
	1.
	Производство стали в конверторах, мартеновских печах, индукционных и дуговых электропечах. Непрерывная разливка стали. Сущность процесса производства стали.
	
	

	Тема 1.3 Производство меди и алюминия
ПК 1.1, 1.2, ПК 1.14 (К 9), ОК 1, ОК 3
	Самостоятельная работа:
	2
	

	
	1.
	Медные руды и способы их обогащения. Получение черновой меди, рафинирование меди.
	
	

	
	2.
	Руды алюминия. Получение глинозема, его электролиз. Рафинирование алюминия.
	
	

	Раздел 2. Основы металловедения и термической обработки
	62/14/48
	

	Тема 2.1.

Кристаллическое строение металлов 
ПК 1.1, ПК 1.14 (К 9), ОК 1
	Самостоятельная работа:
	3
	

	
	1.
	Роль русских и зарубежных ученых в развитии металловедения. Значение металловедения в разработке новых материалов и экономически эффективных технологических процессов.
	
	

	
	2.
	Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. Аллотропия металлов. Процессы кристаллизации. Дефекты кристаллических решеток, их влияние на свойства металлов. Аллотропия металлов.
	
	


	Тема 2.2.

Основы теории сплавов
ПК 1.1, ПК 1.14 (К 9), ОК 1
	Самостоятельная работа:
	3
	

	
	1.
	Понятие о сплаве, компоненте, фазе, системе. Основные типы сплавов: механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение. Принцип построения диаграммы состояния сплавов из двух компонентов.
	
	

	
	2.
	Качественные определения по диаграмме состояния сплавов. 
	
	

	Тема 2.3.

Фазовые 

и структурные составляющие железоуглеродистых сплавов
ПК 1.1, ПК 1.14 (К 9), ОК 1
	Содержание:
	2
	1

	
	1.
	Углерод – элемент, определяющий структуру и свойства сплавов. Фазовые и структурные составляющие сплавов: феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит, их характеристики.
	
	

	
	2.
	Построение кривых охлаждения железоуглеродистых сплавов с различным содержанием углерода с использованием правила фаз
	
	

	
	Самостоятельная работа:
	4
	

	
	1.
	Влияние фазовых и структурных составляющих на свойства железоуглеродистых сплавов. 
	
	

	Тема 2.4.

Построение и анализ диаграммы 

железо – углерод
ПК 1.1, ПК 1.14 (К 9), ОК 1
	Самостоятельная работа:
	5
	

	
	1.
	Диаграмма состояния железо – цементит, её практическое значение. Превращения, происходящие в сплавах системы при равномерном охлаждении. Основные точки                    и линии диаграммы.
	
	

	
	2.
	Первичная и вторичная кристаллизация.
	
	


	Тема 2.5.

Основные свойства металлов
ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 1.14 (К 9), ОК 2 - 4, ОК 7
	Самостоятельная работа:
	4
	

	
	1.
	Механические, физические, химические технологические свойства металлов.
	
	

	
	2.
	Методы исследования и контроля металлов и сплавов. Макроанализ, микроанализ, магнитная и ультразвуковая дефектоскопия, мелокеросиновый метод.
	
	

	
	Практическая работа:
	3
	1

	
	1.
	Испытание материалов на растяжение
	
	

	
	2.
	Испытание металлов на ударную вязкость
	
	

	
	3.
	Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла
	
	

	
	Самостоятельная работа:
	5
	

	
	1.
	Рентгеноструктурный и рентгенографический анализ.
	
	

	Тема 2.6.

Классификация сталей, влияние примесей на свойства сталей
ПК 1.3, ПК 2.1, ОК 2, ОК 4, ОК 7 - 10
	Содержание:
	1
	1

	
	1.
	Влияние углерода и примесей на свойства стали. Влияние легирующих элементов                   на свойства стали.
	
	

	
	Практическая работа:
	1
	

	
	1.
	Определение маркировки углеродистых и легированных сталей по государственному стандарту
	
	

	
	Самостоятельная работа:
	4
	

	
	1.
	Стали и сплавы с особыми свойствами: нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные;                                    их состав, область применения.
	
	


	Тема 2.7.

Классификация чугунов, их структура, свойства, применение Сплавы на основе меди, алюминия, их свойства, применение
ПК 1.3, ПК 2.1, ОК 2, ОК 4, ОК 7 – 10


	Содержание:
	2
	1

	
	1.
	Виды чугунов: серый, белый, высокопрочный, ковкий, их структура, свойства, применение. Легированные чугуны. Сплавы меди, их свойства. Влияние цинка на структуру и механические свойства латуней. Применение латуней. Бронзы оловянные и специальные, область применения. Свойства алюминия, применение.
	
	

	
	Практическая работа: 
	1
	

	
	1.
	Определение маркировки чугунов по государственному стандарту
	
	

	
	2.
	Маркировка латуней, бронз, алюминиевых сплавов по государственному стандарту.
	
	

	
	Самостоятельная работа: 
	2
	

	
	1.
	Свойства меди и её применение.
	
	

	Тема 2.8.

Антифрикционные материалы
ПК 1.3, ПК 2.1, ОК 2, ОК 4, ОК 7 - 10
	Самостоятельная работа:
	4
	

	
	1.
	Требования, предъявляемые к антифрикционным материалам. Баббиты, подшипниковые бронзы, антифрикционные чугуны.
	
	

	
	2.
	Марки антифрикционных сплавов по государственному стандарту, их расшифровка.
	
	

	Тема 2.9.

Твердые сплавы. Металло- и минералокерамические изделия
ПК 1.3, ПК 2.1, ОК 2, ОК 4, ОК 7 - 10
	Самостоятельная работа:
	4
	

	
	1.
	Твердые сплавы, их классификация. Металлокерамические твердые сплавы,                             их классификация. Марки по государственному стандарту. Применение.
	
	

	
	2.
	Минералокерамические материалы
	
	

	Тема 2.10.

Маркировка металлов и сплавов но государственному стандарту
ПК 1.3, ПК 2.1, ОК 2, ОК 4 - 5, ОК 10
	Самостоятельная работа:
	4
	

	
	1.
	Зачетное занятие: маркировка черных и цветных металлов и сплавов по государственному стандарту.
	
	


	Тема 2.11.

Основы термической обработки
ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.2,

ОК 2 - 4, ОК 8 – 9
	Содержание:
	2
	1

	
	1.
	Назначение и сущность термической обработки металлов. Виды термической обработки, их характеристика. Превращения в стали при нагреве и охлаждении. Механические и физические свойства стали до и после отжига, нормализации, закалки и отпуска.
	
	

	
	Самостоятельная работа:
	4
	

	
	1.
	Выбор вида и режима термической обработки конкретных деталей
	
	

	
	2.
	Дефекты термообработки и методы их предупреждения.
	
	


	Тема 2.12.

Химико-термическая обработка стали
ПК 1.4, ПК 3.3,

ОК 2 - 4, ОК 8 - 9
	Содержание:
	2
	1

	
	1.
	Назначение и виды химико-термической обработки стали. Цементация стали и её назначение.
	
	

	
	Самостоятельная работа:
	2
	

	
	1.
	Определение режима закалки и отпуска стали
	
	

	
	2.
	Понятие об азотировании, цианировании, диффузионной металлизации и других способах.
	
	

	Раздел 3. Неметаллические материалы
	10/0/10
	

	Тема 3.1.

Неметаллические материалы, применяемые в судостроении

ПК 1.3, ПК 1.14 (К 9), ОК 2 - 4
	Самостоятельная работа:
	10
	

	
	1.
	Основные древесные породы и резиновые материалы, их краткая характеристика.
	
	

	
	2.
	Понятие о пластмассах, их классификация. Связывающие вещества, наполнители, пластификаторы. Использование пластмасс на судне: отделка, трубопроводы, изоляционные материалы и т. п.
	
	

	
	3
	Лаки, краски, эмали, их свойства, применение. Пигменты, растворители, олифа.
	
	

	
	4.
	Древесно-слоистые пластики. Эпоксидные смолы. Необрастающие краски. Керамические материалы.
	
	

	
	5.
	Проводниковые материалы: медь, алюминий, сталь. Благородные и тугоплавкие металлы (серебро, вольфрам), их применение в судовой электротехнике. Магнитные материалы, назначение, характеристики, классификация. Электроизоляционные материалы. Природные электроизоляционные смолы: канифоль, шеллак, битумы. Электроизоляционные лаки и эмали.
	
	

	Раздел 4. Методы обработки материалов
	12/2/10
	

	Тема 4.1.

Литейное 

Производство
ПК 1.4, ОК 2 - 4
	Самостоятельная работа:
	3
	

	
	1.
	Модели, их назначение, конструкция и изготовление. Формовочные и стержневые смеси. Ручная формовка. Литниковая система: выпары, прибыли, питатели. Приспособления для разливки металла. Центробежное литьё.
	
	

	
	2
	Литьё под давлением.
	
	


	Тема 4.2.

Обработка металлов давлением
ПК 1.4, ОК 2 - 4
	Самостоятельная работа:
	1
	

	
	1.
	Виды обработки металлов давлением. Понятие об упругой и пластической деформации. Сущность процесса прокатки. Классификация прокатных станов. Волочение и прессование. Свободная ковка, штамповка.
	
	

	
	Самостоятельная работа:
	1
	

	
	1.
	Определение методов обработки стали с помощью диаграмм охлаждения и нагрева деталей
	
	

	
	Самостоятельная работа:
	1
	

	
	1.
	Операции листовой штамповки.
	
	

	Тема 4.3.

Обработка металлов резанием. Металлорежущие станки
ПК 1.4, ПК 1.5, 

ОК 2 - 4, ОК 6 - 7
	Самостоятельная работа:
	2
	

	
	1.
	Понятие о режиме резания. Процесс резания и образования стружки. Движение рабочих органов станка: основные и вспомогательные. Классификация металлообрабатывающих станков. Токарные, сверлильные, расточные, фрезерные, строгальные, шлифовальные, их характеристики.
	
	

	
	Самостоятельная работа: 
	1
	

	
	1.
	Характеристики абразивных материалов.
	
	

	Тема 4.4.

Способы сварки плавлением и давлением
ПК 1.4, ПК 1.5, 

ОК 2 - 4, ОК 6 - 7
	Содержание:
	2
	1

	
	1.
	Виды контактной сварки: точечная, роликовая, стыковая, сущность каждой.
	
	

	
	Самостоятельная работа: 
	1
	

	
	1.
	Газы и оборудование для газовой сварки.
	
	

	Всего часов:
	90/16/74
	


� Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:


1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 


2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)


3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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